
ZASTOSOWANIE 
CERAMIKI FRESCO 

od naszego technika dentystycznego Alexander Lichtmannegger. 



CERAMIKA FRESCO ENAMEL 
POKAZ LUMINESCENCJI

STRUKTURA DO 
TESTU:

KEAD4501

FRESCO ENAMEL OPAL 
KEAD4601

FRESCO ENAMEL TRANSPA NEUTRAL 
KEAD3001

FRESCO ENAMEL TRANSPA 3
KEAD2301

FRESCO ENAMEL TRANSPA GREY
KEAD2601

FRESCO ENAMEL TRANSPA ORANGE
KEAD2501



WSKAZÓWKA: DODATKOWA WSKAZÓWKA:

WYPALANIE CERAMIK FRESCO 

FAKTURA POWIERZCHNI 

CERAMIKI FRESCO 
ENAMEL.

FAKTURA POWIERZCHNI 
MINIMALNIE 
ZREDUKOWANEJ 

CERAMIKI FRESCO 
ENAMEL (0,3 mm – 0,7 mm)

WYPALANIE FARBEK I GLAZURY DRUGIE PALENIE FRESCO OPCJONALNE: 
WYPALANIE GLAZURY I FARBEK 

ZSYNTERYZOWANA 

STRUKTURA

STRUKTURA BARWIONA 
ICE STAINS 3D 

BY ENRICO STEGER

FRESCO ENAMEL FLUO 

UWAGA: 



WYPALANIE CERAMIK FRESCO 

PIERWSZE PALENIE FRESCO WYPALANIE GLAZURY I FARBEK DRUGIE PALENIE FRESCO OPCJONALNE: 
WYPALANIE GLAZURY I FARBEK

ZSYNTERYZOWANA 
MINIMALNIE ZREDU-

KOWANA STRUKTURA

FRESCO ENAMEL 
3D BY ENRICO STEGER 

ZASTOSOWANIE 
CERAMIKI FRESCO 

ENAMEL



PIERWSZE PALENIE FRESCO WYPALANIE GLAZURY I FARBEK DRUGIE PALENIE FRESCO

ZSYNTERYZOWANA 

STRUKTURA

PRZED PIERWSZYM 
PALENIEM FRESCO 

CHARAKTERYZACJA 

3D BY ENRICO STEGER

PO PIERWSZYM 
PALENIU FRESCO

PRZED DRUGIM 
PALENIEM FRESCO 

PO DRUGIM PALENIU 
FRESCO

PO DRUGIM PALENIU 
FRESCO

PO WYPALENIU 
GLAZURY I FARBEK

OPCJONALNE: 
WYPALANIE GLAZURY I FARBEK

WYPALANIE CERAMIK FRESCO 
® BRIDGES



FRESCO GINGIVA 1
KEAD6301

FRESCO GINGIVA 2
KEAD6311

FRESCO GINGIVA 3
KEAD6321

FRESCO GINGIVA 4
KEAD6331

FRESCO GINGIVA 5
KEAD6341

FRESCO GINGIVA 6
KEAD6351


